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	Kund / Customer

	Kundnr / Customersref


	ÖGAB ordernr/ OGAB order no

	Chargenr / Heat no


	Detalj / Detail

	Ritningsnr / Drawingno


	Kvalitet / Quality

	Kvantite / Quantity


	Värmebehandling utförs enligt tabell, T 9.3.

Ramp:

Godstjocklek mer än 75 mm 150(C/h
Godstjocklek mindre än 75 mm 250(C/h

Hålltid: 1 timme per tum dock minst 4 timmar (se även T9.3).

Data för värmebehandling lagras i dataprogram ”Eurotherm”.
	Heat treatment carried out according to T 9,3
Heating rate:

Thickness > 75mm ( 150(C/h
Thickness < 75mm ( 250(C/h
Soaking time: 1h/inc at minimum 4h (see T 9,3)
Data for heat treatment is logged into “Eurotherm”

	
	Normalisering / Softening
	
	Härdning / Hardening
	
	Anlöpning / Annealing

	

	Värmebehadnlingstemp/Heat treatment temperature

	Ugnstemp start/ initial furnace temp



	Rampning/heating rate

	Min temp


	Max temp



	Hålltid/soaking time

	Kylningshastighet/cooling rate


	Kylmedium/cooling medium

	

	Kommentarer/Comments


	

	Datum/date

	Opertörens signatur/Operators signature


	Sign. kundkontrollant/

Sign customers controller

	Signatur ÖGAB/Signature ÖGAB


	Stamp
















